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Глава I. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ГРАНИЧНОЙ ЛДФФУЗИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ)
§1.1. Экспериментальные методы изучения граничной диффузии
1.1.1. Локальные методы.
1.1.2. Метод послойного анализа./
§ 1.2. Математические модели граничной диффузии.ZZ
§ 1.3. Проблема диффузионной ширины границ зерен и фаз
§ 1.4. Вывода из обзора. Постановка задачи.
Глава 2. МОДЕЛИ ГРАНИЧНОЙ ДИФФУЗИИ
§ 2.1. Математический анализ модели Фишера.
2.1.1. Несимметричная модель Фишера.
2.1.2. Типы источников на поверхности. Модель диффузии из исчерпаемого источника в условиях быстрой поверхностной диффузии.52.
2.1.3. Классификация режимов диффузионного процесса
2.1.4. Решения исходных уравнений для режимов
С, В£, В2.
2.1.5. Возможность раздельного определения 2) и
§
2.1.6. Диффузия в режимах и
2.1.7. Учет вертикального перемешивания.
2.1.8. Влияние типа источника на поверхности на форму концентрационных кривых.
§ 2.2. Модель диффузии в крупнозернистом поликристалле.
§ 2.3. Диффузия в движущихся границах зерен.
2.3.1. Постановка задачи
2.3.2. Модель диффузии в движущейся границе зерна
2.3.3. Диаграмма режимов диффузии в поликристаллах, содержащих мигрирующие границы.
Глава 3. МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 1В
§ 3.1. Метод полинома для раздельного определения параметров граничной диффузии . .13Г
§ 3.2. Методы расчета произведения Т)^ .1^
3.2.1. Метод функциональных координат./
3.2.2. Метод оС-степени .15Z
Глава 4. ДИФФУЗИЯ ПО ГРАНИЦАМ ЗЕРЕН В НИКЕЛЕ
§ 4.1. Выбор объекта и метода исследования.
§ 4.2. Методика эксперимента.
§ 4.3. Экспериментальные результаты и их обсуждение.
§ 4.4. Оценка точности измерений. вывода.
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