Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: https://mydisser.com/search.html
Афремов, Леонид Лазаревич.
Магнитные свойства систем однодоменных и квазиоднодоменных взаимодействующих частиц : диссертация ... доктора физико-математических наук : 01.04.07. - Владивосток, 1999. - 229 с. : ил.
Оглавление диссертациидоктор физико-математических наук Афремов, Леонид Лазаревич
Введение
Глава 1. Магнитные состояния и магнитные свойства ансамбля одно- и квазиоднодоменных частиц (обзор)
1.1. Однодоменные и квазиоднодоменные состояния гомогенных частиц.
1.1.1. Распределение намагниченности в малом зерне
1.1.2. Намагничивание однодоменных частиц.
1.1.3. Намагничивание квазиоднодоменных частиц.
1.2. Магнитные состояния гетерогенных частиц.
1.3. Влияние термических флуктуаций на магнитные состояния ансамбля малых частиц.
1.4. Некоторые виды остаточной намагниченности.
1.4.1. Нормальная остаточная намагниченность.
1.4.2. Вязкая намагниченность.
1.4.3. Термовязкая намагниченность
1.4.4. Переходная термоостаточная намагниченность
1.4.5. Термоостаточная намагниченность.
1.4.6. Влияние механических нагрузок на процессы намагничивания
1.4.7. Кристаллизационная намагниченность.
1.5. Магнитостатическое взаимодействие в ансамбле малых частиц
Глава 2. Магнитные состояния химически однородных однодоменных зерен
2.1. Равновесные состояния магнитного момента однодоменной несферической частицы.
2.1.1. Магнитные состояния зерна с к а > 0, км >
2.1.2. Температурная зависимость критического поля однодоменной частицы.
2.1.3. Зависимость магнитного состояния однодоменной частицы от знака констант анизотропии.
2.2. Влияние механических напряжений на магнитные состояния однодоменных частиц.
2.3. Магнитные состояния кристаллов с кубической симметрией
Глава 3, Магнитные состояния гетерогенных частиц
3.1. Распределение магнитного момента в гетерогенном зерне
3.2. Магнитные состояния двухфазных частиц
3.2.1. Модель двухфазной частицы.
3.2.2. Равновесные состояния двухфазной частицы
3.2.3. Основные и метастабильные состояния двухфазной частицы.
3.3. Влияние температуры на магнитные состояния гетерогенных частиц.
3.3.1. Распределение двухфазных частиц по состояниям
3.3.2. Диаграммы магнитных состояний суперпарамагнитных двухфазных частиц.
Глава 4. Устойчивость магнитных состояний одно- и квази-однодоменных частиц
4.1. Модель двухдоменной частицы.
4.2. Устойчивость магнитных состояний однородно намагниченной гомогенной частицы
4.2.1. Основные и метастабильные состояния зерен магнетита
4.2.2. Анализ результатов моделирования для магнетита
4.2.3. Критические размеры частиц железа.
4.3. Магнитные состояния гетерогенных частиц.
Глава 5. Магнитные свойства системы химически однородных невзаимодействующих частиц
5.1. Нормальная остаточная намагниченность и ее коэрцитивный спектр.
5.2. Термическое возбуждение однодоменных частиц. Вязкая намагниченность.
5.3. Переходная термоостаточная намагниченность и «память» в системе однодоменных частиц.
5.4. Различные виды пьезоостаточной намагниченности.
5.5. Влияние наведенной анизотропии на остаточную намагниченность и начальную восприимчивость системы однодоменных частиц.
5.6. Гистерезисные характеристики многоосных частиц.
Глава 6. Магнитостатическое взаимодействие в системе малых частиц
6.1. Особенности магнитостатического взаимодействия в ансамбле растущих однодоменных зерен
6.2. Зависимость магнитостатического взаимодействия от размерности ансамбля
6.2.1. Малые концентрации.
6.2.2. Большие концентрации.
6.3. Распределение магнитных моментов системы однодоменных взаимодействующих частиц.
6.4. Магнитостатическое взаимодействие в системе двухфазных частиц.
Глава 7. Намагничивание ансамбля гомогенных взаимодействующих частиц
7.1. Нормальная остаточная намагниченность в системе одно-доменных взаимодействующих частиц.
7.2. Кристаллизационная намагниченность.
7.3. Некоторые диагностические признаки термоостаточной и химической намагниченности ансамбля однодоменных частиц
7.3.1. Термоостаточная намагниченность.
7.3.2. Химическая остаточная намагниченность
7.3.3. Идеальная намагниченность
7.3.4. Сравнение отношений Rt и Rc.
7.4. Особенности процесса намагничивания в ансамблях разной конфигурации.
7.5. Анизотропия остаточной намагниченности как результат магнитостатического взаимодействия частиц.
Глава 8. Магнитные свойства системы гетерогенных зерен
8.1. Время релаксации и вязкая намагниченность ансамбля невзаимодействующих двухфазных частиц.
8.2. Гистерезисные свойства и остаточная намагниченность ансамбля невзаимодействующих двухфазных зерен титано-магнетита.
8.3. Влияние межфазного обменного взаимодействия на намагничивание ансамбля частиц Co-7-Fe2C>
8.4. Влияние магнитостатического взаимодействия на гистерезисные характеристики ансамбля химически неоднородных частиц.
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