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ГЛАВА I. Солевые расплавы с органическими ионами - новый класс жидких кристаллов.
1.1. Основные характеристики жидкокристаллического состояния вещества (вводные замечания). II
1.2. Свойства и структура солевых мезофаз.
1.3. Жидкие кристаллы в бинарных системах.
ГЛАВА 2. Методики эксперимента, реактивы.
2.1. Синтез и подготовка реактивов.
2.2. Методы измерения интервала существования анизотропного расплава.
2.3. Определение температур стеклования Тс.
2.4. Спектроскопическое исследование расплавов и стекол, содержащих соли карбоновых кислот.
2.4.1. Исследование спектров ПМР высокого разрешения карбоксилатных расплавов, содержащих аммоний
2.4.2. Спектры ЯМР и времена релаксации ядер 23 ^ стекол, содержащих бутираты натрия и двухвалентных металлов.
2.4.3. ИК-спектры и рентгенофазовый анализ твердых образцов.
ГЛАВА 3. Жидкие кристаллы в бинарных системах, содержащих соли карбоновых кислот с однозарядными катионами.
3.1. Диаграммы состояния бинарных систем карбоксилатов щелочных металлов с общим анионом.
3.2. Диаграммы состояния бинарных систем, содержащих бутираты таллия и щелочных металлов.
3.3. Диаграммы состояния бинарных систем карбоксилатов щелочных металлов с общим катионом.
3.4. Оценка термостабильности ионной мезофазы в приближении усовершенствованной модели ионных твердых растворов.
3.5. Солевые жидкие кристаллы в системах с водородной связью.
3.5.1. Диаграммы состояния бинарных систем, содержащих бутираты аммония и одновалентных металлов.
3.5.2. Спектры ПМР высокого разрешения бинарных расплавов, содержащих бутираты аммония и одновалентных металлов.
ГЛАВА 4. Фазовые равновесия в бинарных системах карбоксилатов одно- и двухвалентных металлов.
4.1. Жидкие кристаллы в бинарных системах, содержащих бутираты цинка и одновалентных металлов. ЩЫ
4.1.1. Диаграммы состояния бинарных систем М,2а|Вы±
4.1.2. Кристаллическая структура координационных соединений, образованных в системах
К,2п\Ы
4.2. Жидкие кристаллы в системах, содержащих бутираты магния, кадмия, стронция, бария, свинца и щелочных металлов.
4.3. Стеклообразование в бинарных системах карбоксилатов одно- и двухвалентных металлов.
ГЛАВА 5. Особенности мезоморфизма и стеклообразования в расплавах солей карбоновых кислот.
5.1. Смешанные ионные жидкие кристаллы.
5.2. Изотропные и анизотропные ионные стекла.
5.3. Некоторые перспективы практического применения солевых расплавов, содержащих карбоксилат-ион.
ВЫВОДЫ.

