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ГЛАВА I. Современное состояние электрохимического получения молибдена, вольфрама и их карбидов из галогенидно-оксидных расплавов.
1.1. Электрохимическое выделение вольфрама, молибдена и углерода из галогенидно-оксидных расплавов.
1.1.1.Электровыделение вольфрама из галогенидно-оксидных расплавов.
1.1.2.Электровыделение молибдена из галогенидно-оксидных расплавов.
1.1.3.Электровыделение углерода из ионных расплавов.
1.2.Совместное электровыделение вольфрама (молибдена) и углерода и электрохимический синтез их карбидов в галогенидно-оксидных расплавах.
1.2.1. Совместное электровыделение вольфрама (молибдена) и углерода из галогенидно-оксидных расплавов.
1.2.2. Электрохимический синтез карбидов вольфрама и молибдена в галогенидно-оксидных расплавах под избыточным давлением диоксида углерода.
1.3.Электрохимический синтез двойных карбидов вольфрама молибдена) и никеля (кобальта) в галогенидно-оксидных расплавах.
1.4. Постановка задачи диссертационной работы.
ГЛАВА II. Методы исследований и методика проведения эксперимента.
2.1.Выбор электрохимических методов исследований электродных процессов в расплавленных средах.
2.2. Получение и очистка реактивов.
2.3.Конструкция электродов и ячейки для проведения электрохимических измерений под избыточным давлением диоксида углерода.
2.4.Физико-химические методы исследования состава и свойств катодных продуктов.
ГЛАВА III. Исследование механизма электровосстановления фтороксидных комплексов вольфрама, молибдена и диоксида углерода в оксидно-галогенидных расплавах.
3.1. Исследование электровосстановления фтороксидных комплексов вольфрама в расплаве КСЛ-ЫаСЛ-СэСЛ.
3.1.1.Электровосстановление фтороксидных комплексов вольфрама на фоне расплава КС1 - ИаС1 - СбС1 на платиновом катоде.
3.1.2.Исследование влияния фторид- ионов на электровосстановление фтороксидных комплексов вольфрама в расплаве КС1-ЫаС1-СзС1.
3.1.3.Исследование влияния фторсиликат-, фторборат- ионов на электровосстановление фтороксидных комплексов вольфрама в расплаве КС1-МаС1-СзС1.
3.1.4.Исследование влияния метафосфат- ионов на электровосстановление фтороксидных комплексов вольфрама в расплаве КС1-ЫаС1-СзС1.
3.2. Исследование электровосстановления фтороксидных комплексов молибдена в расплаве КС1-МаС1-СзС
3.2.1.Электровосстановление фтороксидных комплексов молибдена на фоне расплава КС1-МаС1-СБС1 на платиновом катоде.
3.2.2. Исследование влияния фторид- ионов на электровосстановление фтороксидных комплексов молибдена в расплаве КС1-ЫаС1-СБС1.
3.2.3. Исследование влияния фторсиликат-, фторборат- ионов на электровосстановление фтороксидных комплексов молибдена в расплаве КС1-ЫаС1-СзС1.
3.2.4. Исследование влияния метафосфат- ионов на электровосстановление фтороксидных комплексов молибдена в расплаве КС1-КаС1-СзС1.
3.3. Исследование электровосстановления диоксида углерода на фоне эвтектического расплава КС1-№С1-СзС1.

