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структуры и процессов в материалах необходимо применение набора подходов. Поэтому исследование атомного строения одно- и двухкомпонентных металлсодержащих наночастиц с использованием комбина 4 ции методов, включающей анализ спектров рентгеновского поглощения (X-ray absorption spectra – XAS), является актуальной задачей физики и техноло гии наноструктур, атомной и молекулярной физики. В случае...
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теоретических, так и экспериментальных. Для этого были поставлены более конкретные цели: 1) разработка подхода постро ения трёхмерных атомных моделей металлических наночастиц на основании данных о числе и типе ближайших соседей атомов металлов; и 2) разработ ка метода изучения строения агломератов плазмонных наночастиц по данным спектроскопии экстинкции в оптическом диапазоне. В процессе достижения поставленных...
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