Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: https://mydisser.com/search.html
Снарский, Андрей Александрович.
Кинетические явления в макроскопически неоднородных и анизотропных средах : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.04.07. - Киев, 1990. - 303 с. : ил.

ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИкандидат физико-математических наук Снарский, Андрей Александрович
ВВЕДЕНИЕ
Глава I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ МАКРОСКОПИЧЕСКИ
НЕОДНОРОДНЫХ И АНИЗОТРОПНЫХ СРЕД.
I.I. Эффективные кинетические коэффициенты
I. 2. Плоско-слоистые среда и их модификации
1.3. Среда, допускающие точные решения.
1.4. Метод теории протекания
Глава 2. ЭФФЕКТИВНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ НЕОДНОРОДНЫХ СРЕД
2.1. Эффективные свойства слоисто-неоднородных сред и критерия применимости эффективного описания
2.2. Проводимость слоисто-неоднородных сред с мелкомасштабными искажениями
2.3. Эффективная проводимость дву- и трехмерных сред специальной структуры
2.4. Критические индексы проводимости двумерных анизотропных систем. Доказательство гипотезы Шкловского.
2.5. Модель слабого эвена сильно неоднородной среда вблизи порога протекания
2.5.1. Модель "слабого звена" ниже порога протекания
2.5.2. Модель "слабого звена" выше порога протекания
2.5.3. Модель "слабого звена" и масштабные преобразования
2.5.4. Иерархическая модель "слабого звена"
2.6. Модель "слабого звена" и эффективнее упругие свойства сильно неоднородных композитов вблизи порога протекания
2.7. Критическое поведение I// шума в перколяционных системах
Основные результаты главы
Глава 3. КИНЕТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В КОМПОЗИТНЫХ СВЕРХПРОВО ДЖКАХ
3.1. Структура и физические характеристики композитных сверхпроводников
3.2. Эффективная проводимость вблизи порога протекания при конечно« диссипации энергии. Нелинейность В АХ.
3.3. Гистерезисные явления в композитных сверхпроводниках вблизи порога протекания
3.4. Наведенная анизотропия электрических свойств композитных сверхпроводников вблизи порога протекания .Ю
3.5. Самоподобная модель макроскопически неоднородной смеси сверхпроводник - нормальный проводник вблизи порога протекания . ТО?
Основные результаты главы 3.И
Глава 4. ТЕРЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕОДНОРОДНЫХ СРЕД . . Т
4.1. Эффективные свойства плоско-слоистых сред при непрерывной зависимости локальшх кинетических коэффициентов от координат.П
4.2. Критерий применимости эффективного описания термоэлектрических свойств плоско-слоистых сред
4.3. Термоэлектрические свойства плоско-слоистых сред с мелкомасштабными искажениями.
4.4. Эффективные коэффициенты поликристаллических пленок.
4.5. Термоэлектрические свойства полупроводниковых пленок с макроскопическими неровностями поверхности.
4. б. Двусторонние ограничения эффективных термоэлектрических коэффициентов
Основные результаты главы
Глава 5. ГАЛЬВАНО- И ТЕРМОГАЛЬВАНОМАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА
НЕОДНОРОДНЫХ СРЕД.
5.1. Гальваномагнитные свойства плоско-слоистых сред с малкомасштабными искажениями
5.2. Об одном свойстве сред Длхне
5.3. Гальваномагнитные свойства среда вблизи порога протекания при конечной диссипации энергии. Нелинейность ВАХ.
5.4. Гальваномагнитные свойства неоднородных пленок вблизи порога протекания в наклонном магнитном поле. Размерный эффект
5.4.1. Случай конечных металлических кластеров
5.4.2. Случай бесконечных металлических кластеров
5.4.3. Поведение ЭКК на пороге протекания . Т
5.5. Термогальваномагнитные свойства неоднородных пленок вблизи порога протекания
5.6. Термогальваномагнитные свойства трехмерных композитов вблизи порога протекания
Основные результата главы

8

4

