Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте:
https://www.mydisser.com
Устинов Александр Викторович. Разработка сварочных материалов и технологии ручной подводной мокрой сварки низколегированных сталей: Дис... канд. техн. наук: 05.03.06 / Приазовский гос. технический ун-т (ПГТУ). - Мариуполь, 2002. - 207 л. , табл. - Библиогр.: л. 146-158.
