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ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ.
ГЛАВА 1. ТЕОРИЯ ФЛУКТУАЦИОННОГО СВОБОДНОГО ОБЪЕМА И УСЛОВИЕ СТЕКЛОВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).
§1.1. Теория флуктуационного свободного объема (дырочная модель) жидкостей и стекол.
§ 1.2. Условие стеклования в теории свободного объема.
§ 1.2.1. Правило Симха - Бойера.
§ 1.2.2. Правило постоянства вязкости при температуре стеклования.
§ 1.2.3. Уравнение Вильямса - Ландела - Ферри.
§ 1.2.4. Уравнение Бартенева - Лукьянова.
§ 1.3. Недостатки теории свободного объема.
Выводы к главе 1.
ГЛАВА 2. ИЗМЕРЕНИЕ УПРУГИХ ПОСТОЯННЫХ АМОРФНЫХ ПОЛИМЕРОВ И НЕОРГАНИЧЕСКИХ СТЕКОЛ АКУСТИЧЕСКИМ
МЕТОДОМ.
§ 2.1. Ультразвуковая установка для исследования упругих свойств стекол и полимеров.
§ 2.2. Измерение упругих модулей и коэффициента Пуассона аморфных полимеров.
§ 2.3. Измерение модуля упругости и коэффициента Пуассона листового силикатного и кварцевого стекол.
§ 2.4. Источники использованных в работе экспериментальных данных о свойствах стекол и полимеров.
Выводы к главе 2.
ГЛАВА 3. ОБЪЕМ ФЛУКТУАЦИОННОЙ ДЫРКИ КАК МЕРА ПРЕДЕЛЬНОГО СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОГО СМЕЩЕНИЯ АТОМОВ
СТЕКЛООБРАЗНЫХ ТВЕРДЫХ ТЕЛ.
§3.1. Модуль упругости и коэффициент квазиупругой силы.
§ 3.2. Отношение температуры стеклования к модулю упругости Тё / Е как функция предельного среднеквадратичного смещения атома <Агю2>.
§ 3.3. Сравнение с экспериментальными данными.
§ 3.4. Объем флуктуационной дырки и активационный объем вязкого течения стеклообразующих расплавов вблизи Тё.
§ 3.5. О связи объема дырки с предельным среднеквадратичным смещением атомов.
Выводы к главе 3.
ГЛАВА 4. НОВЫЙ ПОДХОД К ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДЫРОЧНОЙ
МОДЕЛИ ЖИДКОСТЕЙ И СТЕКОЛ.
§ 4.1. Механизм образования флуктуационной дырки в жидкостях и стеклах
§ 4.2. Объем дырки и среднеквадратичные смещения кинетических единиц.
§ 4.3. Расчет объема дырки и энергии ее образования.
§ 4.4. Нелинейность силы межатомного взаимодействия и образование флуктуационной дырки.
§ 4.5. Внутреннее давление и образование дырки.
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