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Введение.
I. Обзор литературы
1. Характеристика полов из различных материалов для животноводческих помещений.
2. Биологические факторы разрушения бетонов.
3. Способы защиты бетона от биоповреждений и их эффективность.
4. Влияние строительных материалов ^различными добавками на организм человека и животных.
II. Собственные исследования
1. Материалы и методы исследований.
2. Результаты исследований
2.1. Влияние различных количеств добавок на антибактериальные свойства бетона.
2.2. Прочность бетонов при добавлении различных количеств препаратов.
2.3. Динамика антибактериальных свойств бетонов после введения добавок.
2.4. Санитарно-химический анализ веществ, выделяющихся из бетона с добавкой препарата СНПХМ.
2.5. Изучение влияния добавки на физико-гигиенические свойства бетона.
2.6. Изучение устойчивости бетона с добавкой к модельному раствору и дезинфектантам.
2.7. Санитарно-токсикдлогические исследования бетона с добавкой . 5 1 2.7.1. Изучение кожно-раздражающих свойств.
2.7.2. Изучение резорбтивно-токсических свойств.
2.7.3. Изучение эмбриотоксичности и тератогенности.
2.7.4. Изучение влияния на новорожденных крысят.
2.7.5. Изучение сенсибилизирующих свойств биоцидного бетона.
2.8. Физиолого-гигиенические исследования биоцидного бетона в условиях опытной эксплуатации
2.8.1. Параметры микроклимата помещений с опытным и контрольным полами.
2.8.2. Санитарное состояние поверхности опытного и контрольного полов.
2.8.3. Антибактериальные свойства покрытия пола с добавлением биоцида в условиях эксплуатации.
2.8.4. Влияние биоцидного бетонного пола на организм поросят.
2.9. Оценка экономической эффективности конструкции пола из биоцидного бетона.
3. Обсуждение результатов исследований.
Выводы.
Практические предложения.

