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ВВЕДЕНИЕ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ.
ГЛАВА I. Обзор теоретических и экспериментальных работ по исследованию температурных зависимостей колебательных спектров кристаллов и стекол.
§ 1.1. Колебательные спектры кристаллов и их температурная зависимость.
§•1.2. Особенности строения кристаллических фосфатов.
§ 1.3. Колебательные спектры стеклообразных тел и их температурная зависимость.
§ 1.4. Плавление вещества и связанные с ним изменения структуры.
§ 1.5. Исследование строения расплавов.
§ 1.6. Связь колебательнызгсйектров фосфатных материалов со структурой анионного мотива.
ГЛАВА П. Экспериментальная техника и образцы для исследований.
§ 2.1. Экспериментальная техника для исследования высокотемпературных колебательных спектров
КРС.,.
§ 2.2. Образцы для исследований.
ГЛАВА Ш. Исследование колебательных спектров КРС фосфатов щелочных металлов в кристаллическом и расплавленном состояниях.
§ 3.1. Изменение колебательных спектров КРС фосфатов в зависимости от степени поликонденсации анионного мотива.
§ 3.2. Высокотемпературные спектры КРС и характер плавления фосфатов щелочных металлов начала гомологического рада полифосфатов
§ 3.3. Температурная зависимость колебательных спектров и характер плавления даинноцепочных фосфатов (метафосфатов).
ГЛАВА 1У. Исследование спектров КРС метафосфатов РЗЭ в кристаллическом и расплавленном состояниях.
§ 4.1. Идентификация колебательных спектров КРС метафосфатов РЗЭ.
§ 4.2. Исследование температурных фазовых переходов в метафосфатахРЗЭ.
§ 4.3. Исследование характера плавления и строения расплавов метафосфатов РЗЭ методом
ГЛАВА У . Исследование двойных метафосфатов в кристаллическом и расплавленном состояниях методом КРС.
§ 5.1. Характер плавления двойных метафосфатов.Ю
§ 5.2. Общий анализ колебательных спектров расплавов щелочных, редкоземельных и двойных метафосфатов.Ю
ГЛАВА У1. Исследование построения анионного мотива фосфатных стекол и процессов перекристаллизации стеклообразного чсостояния при высоких температурах методом КРС.
§ 6.1. Изучение процессов перекристаллизации редкоземельных метафосфатных стекол
Ьп(Р03)3 мнтодом КРС.
§ 6.2. Изучение спектров КРС двойных метафосфатов в стеклообразном состоянии.
§ 6.3. Исследование термических превращений в лазерных фосфатных стеклах методом
ВЫВОД)!.
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