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Введение.
1. Основные представления о строении жидкости. Система Аь - N1.
1.1. Основные подходы к описанию структуры жидкости.
1.2. Физико-химические свойства жидких и твердых сплавов системы алюминий - никель.
1.2.1. Твердые фазы системы алюминий — никель.
1.2.2. Жидкофазная область системы алюминий — никель.
ВЫВОДЫ.
2. Методика эксперимента и обработки экспериментальных данных
2.1. Установка для рентгенодифракционного исследования расплавов. Методика эксперимента и оценка погрешностей измерений.
2.2. Математическая обработка полученных данных.
2.2.1.Дифракционные методы определения структуры жидкости.
2.2.2. Определение твердосферных характеристик, коэффициентов кинематической и динамической вязкости, атомной плотности расплава по первому максимуму структурного фактора.
2.2.3. Программы обработки дифракционных данных.
ВЫВОДЫ.
3. Исследование строения жидкой фазы системы алюминий— никель.
3.1. Структура расплава А1 — №, зависимость от состава.
3.2. Изменение структурных характеристик расплава с температурой.
3.2.1. Жидкий алюминий — структурные превращения.
3.2.2 Расплавы системы алюминий — никель.
ВЫВОДЫ.
4. Исследование жидкой и твердых фаз системы Аь—N1 при температурах ниже линии ликвидус диаграммы состояния.
4.1. Анализ свойств жидкой фазы.
4.2. Характеристики твердых фаз.
4.2.1. Фазовый состав, параметры элементарной ячейки кристаллических фаз и внешний вид образцов.
4.2.2. Текстура кристаллических фаз.
4.2.3. Обсуждение результатов исследования кристаллических фаз 126 ВЫВОДЫ.
5. геометрические модели квазипериодических структур в двух и трех измерениях: построение с применением операций симметрии из симметричных элементов.
5.1. Квазикристаллы — новый тип твердого состояния вещества с квазипериодическим расположением атомов.
5.1.1. Основные направления геометрического моделирования квазипериодических структур.
5.2. Квазипериодическая структура на плоскости: построение с помощью операций симметрии.
5.3. Квазипериодическая структура в трех измерениях: построение из икосаэдров двух размеров с использованием операций симметрии.
ВЫВОДЫ.

