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ГЛАВА I. Литературный обзор.
§1. Дефектность структуры и состояние поверхности TlO^
1.1. Дефектность кристаллов диоксида титана. II
1.2. Химия поверхности Tl02 .^
1.2.1. Кислотные'и основные центры поверхности диоксида титана.
1.2.2. Адсорбция кислорода на поверхности Ti
1.2.3. Гидратный покров Tl
1.2.4. Свойства ОН-групп поверхности диоксида титана.
§2. Фотокаталитические и фотографические свойства диоксида титана.
ГЛАВА II. Фотографические свойства слоев на основе поликристал — лического диоксида титана, выполняющего функцию носителя фотографического эффекта памяти, при серебряном и медном физическом проявлении
§1. Введение
§2. Исходные образцы диоксида титана, используемые в качестве светочувствительных компонентов фотослоев
§3. Приготовление фотослоев
§4. Методика экспонирования
§5. Проявление фотослоев на основе Ti
§6. Методика измерений
§7. Фотографические свойства TiDg- со держащих слоев при медно-формальдегидном и серебряном физическом проявлении
§8. Влияние состава медного физического проявителя на свойства слоев на основе TiO^
§9. Сохранность центров скрытого изображения
ГЛАВА III. Свойства образцов диоксида титана, использовавшихся в качестве светочувствительных компонентов фотослоев при физическом проявлении
§1. Введение.
§2. Электронномикроскопическое исследование распределения зерен TiO^ в фотослоях со связующим.
§3. Диэлектрические свойства поликристаллического диоксида титана
§4. Кислотно-основные свойства поверхности диоксида титана.
§5. бостояние поверхности ТсОг в растворе электролита
ГЛАВА 1У. Свойства фотографических слоев на основе диоксида титана, выполняющего функцию сенсибилизатора фотовосстановления ионов металлов
§1. Введение
§2. Фотографические свойства Pd?-содержащих фотослоев на основе Ti02 при медном физическом проявлении
§3. Фотографические свойства Ро(5+-содержащих слоев на основе Тс02 при никелевом физическом проявлении
Г 2 +
§4. Фотографические свойства Iи, -содержащих слоев на основе Tl(X> при медном физическом проявлении.
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