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отработанные формовочные пески металлургических производств. Стеклобой намечено перерабатывать в пеностекло, а отходы металлургических производств в керамические изделия строительного и промышленного назначения. Разработка технологий переработки вышеупомянутых отходов и внедрение их в промышленность

Оглавление диссертации
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Введение.

Глава 1. Анализ влияния стеклянных и токсичных отходов на экологическую ситуацию города и здоровье населения.

1.1. Анализ причин и факторов, приводящих к возникновению экологической опасности.

1.2. Анализ влияния исследуемых отходов на состояние здоровья жителей города.

1.3. Место отходов при рациональном природопользовании и оценка путей и методов их утилизации.

Глава 2. Литературный обзор.

2.1. Пеностекло.

2.1.1. Подготовка шихты и вспенивание.

2.1.2. Формы и защитные покрытия.

2.1.3. Пенодекор.

2.2. Переработка шлаков и отработанных формовочных песков в изделия строительного и иного назначения.

Глава 3. Методическая часть. Характеристики используемых материалов, методов исследований и оборудования.

3.1. Методики подготовки материалов, исследований и испытаний пеностекла. Описание используемого оборудования.

Глава 4. Экспериментальная часть.

4.1. Исследование процессов получения пеностекла по углеродной технологии.

4.2. Разработка карбонатной технологии получения пеностекла.

4.3. Разработка технологии получения пенодекора на основе пеностекла.

4.4. Выбор технологической схемы производства пеностекла и апробация технологии в производственных условиях завода "Орбита".

4.4.1. Выбор технологической схемы производства.

4.4.1.1. Расчет производительности печи.

4.4.1.2. Оценка экономической эффективности производства пеностекла.

4.4.2. Апробация технологии получения пеностекла в производственных условиях завода "Орбита".

4.5. Разработка технологии получения керамической плитки из шлаков и отработанных формовочных песков металлургических производств.

4.5.1. Исследование химического и гранулометрического состава ваграночных шлаков ОАО "ГАЗ".

ОГЛАВЛЕНИЕ

4.5.2. Разработка составов керамических масс, режимов подготовки, прессования и термической обработки отформованных изделий.

4.5.2.1. Прессование изделий.

4.5.2.2. Разработка составов керамических масс и режимов тепловой обработки изделий.

4.5.3. Технология получения пенокерамических фильтров.
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