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Введение . ^
Обзор литературы. ?
Глава I. О взаимодействии кислорода и моноксида углерода с рутениевыми катализаторами . ?
1.1. Физико-химические характеристики рутения . ?
1.2. Модели хемосорбироЕанного кислорода
1.3. Оксиды рутения.^
1.4. Адсорбция кислорода на металлическом рутении
1.5. Взаимодействие кислорода с нанесенными рутениевыми катализаторами.
1.6. Особенности адсорбции СО на металлах
1.7. Хемосорбция моноксида углерода на металлическом рутении.
1.8. Хемосорбция моноксида углерода на нанесенных рутениевых катализаторах
Экспериментальная часть
Глава 2. Методика эксперимента
2.1. Описание и схема экспериментальной установки
2.2. Получение и очистка газов
2.3. Приготовление катализаторов.
2.4. Тренировка катализаторов.
2.5. Методика проведения адсорбционного эксперимента 54 2*6. Методика проведения десорбционного эксперимента
2.7. Анализ десорбируемых газов.
2.8. Определение кинетических параметров адсорбции
2.9. Определение кинетических параметров десорбции
2.10.Методика проведения реакций в адсорбционном слое
Глава 3. Исследование взаимодействия кислорода с рутениевыми катализаторами
-3Стр.
3.1. Взаимодействие кислорода с рутениевой чернью
3.2. Взаимодействие кислорода с рутениевыми катализаторами на У-А
Глава 4. Взаимодействие СО с рутениевыми катализаторами
4.1. Адсорбция СО на /-AlgOg.
4.2. Взаимодействие СО с R^¡AE2Q3 катализаторами при давлении ¿ 133,3 Па.
4.3. ИК-спектры адсорбированного СО на Ru-!JL£¿
4.4. Взаимодействие СО с Ríl¡á£z05 катализаторам при атмосферном давлении (101,3 кПа)
Глава 5. О реакционной способности СО по отношению к кислороду, водороду и воде в адсорбционном слое на RujAEzOz катализаторах.
5.1. Взаимодействие СО с кислородом.
5.2. Взаимодействие СО с водородом.
5.3. Взаимодействие СО с водой.
Обсуждение результатов.
Глава 6. Особенности взаимодействия кислорода и моноксида углерода с рутениевыми катализаторами и реакционная способность адсорбированных структур в реакциях гидрирования и окисления
Выводы.

