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атмогенных потоков рассеяния и др. Рациональное использование этих техногенно-минеральных образований (ТМО) приводит к улучшению экологической обстановки и создаёт определенный экономический эффект. Пирофиллитовая минерализация образуется в породах вмещающих колче­ данные руды месторождений Куль-Юрт-Тау
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опытно-промышленные испытания. 5 Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем: • впервые предложено рациональное использование пирофиллитсодержащих ТМО колчеданных месторождений Южного Урала в промышленном произ­ водстве БПЦ в качестве сырьевого компонента при обжиге клинкера; • рациональное использование в качестве сырьевого алюмосиликатного компонента исследуемых пирофиллитсодержащих ТМО экспериментально обос­ новано...
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