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является научно-технологическое обоснование единства подходов и требований к сырьевому источнику гуми­ новых кислот, методов активации гуминовых и других компонентов и их ис­ пользования для обезвреживания и утилизации токсичных отходов. 2.1. Обоснование критериев выбора бурого угля и направлений его переработки для получения продуктов, обеспечивающих экономически приемлемое и экологически безопасное...
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свой смысл для случая активации гуминоввіх кислот и битумов бурого угля с целью использования для обезвреживания токсичных, как правило, дисперсных отходов. Выпол­ ненными выше обоснованиями и исследованиями открывается новый метод активации органической фазы бурого угля, включающей преимущественно гуминовые кислоты и битумы, и перевода его в биологически и химически активнвій...
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