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ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ПРАКТИКА НОРМИРОВАНИЯ СВОЙСТВ ПРОКАТА

АРМАТУРНОГО В ДЕЙСТВУЮЩИХ СТАНДАРТАХ

1.1. Требования к свойствам проката арматурного согласно строительным нормам

и правилам

1.2. Сравнительный анализ российских и зарубежных стандартов на прокат арматурный

1.3. Нормирование требований к прокату арматурному

1.4. Выводы. Постановка цели и задач исследования

ГЛАВА 2. ПРИНЦИПЫ КОМПЛЕКСНОЙ И ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА РАЗРАБОТКИ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

2.1. Использование принципов комплексной и опережающей стандартизации

при разработке стандарта

2.2. Разработка перечня показателей качества проката арматурного на основе принципа учета требований потребителя

2.3. Особенности использования принципа «учет возможностей производителя

продукции» при разработке стандарта на прокат арматурный

2.4 Взаимодействие потребителя с изготовителем проката арматурного

как основополагающий принцип построения стандарта

2.5. Выводы

Г ЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ КОМПЛЕКСНОЙ И ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ РАЗРАБОТКИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА НА ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ

3.1. Разработка модели построения структуры стандарта на прокат арматурный

3.2. Структура межгосударственного стандарта на прокат арматурный

3.3. Варианты способов производства проката арматурного согласно межгосударственного стандарта

3.4. Расширение потребительских свойств проката арматурного согласно межгосударственного стандарта

3.5. Выводы

ГЛАВА 4. ОСОБЕННОСТИ НОРМИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОКАТА АРМАТУРНОГО В МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМ СТАНДАРТЕ ГОСТ 34028-2016 «ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

КОНСТРУКЦИЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ»

4.1 Регламентация свариваемости проката арматурного в межгосударственном стандарте ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия»

4.2 Категории пластичности проката арматурного согласно ГОСТ

«Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия»

4.3 Особенности регламентации видов профиля проката арматурного

по ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций.

Технические условия»

4.4. Статистические гарантии обеспечения технических и эксплуатационных характеристик производства проката арматурного по ГОСТ 34028-2016 «Прокат

арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия»

4.5 Идентификация и маркировка проката арматурного по ГОСТ

«Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия»

4.6. Инновационные направления развития производства проката арматурного

4.6.1. Направления повышения конкурентоспособности проката арматурного

4.6.2. Освоение производства проката арматурного Премиум-класса

4.7. Выводы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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