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ВВЕДЕНИЕ
I. ЖТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
I.I. Кристаллические структуры бинарных германидов редкоземельных металлов и тернарных германидов железа, кобальта и никеля с РЗМ
1.1.1. Структурный тип А1В
1.1.2. Структурный тип ос -ThSi
1.1.3. Структурный тип оС -GdSi
1.1.4. Структурный тип EuGe
1.1.5. Структурный тип ZrSi
1.1.6. Структурный тип Th^Pd
1.1.7. Структурный тип РеВ
1.1.8. Структурный тип «* -T1J
1.1.9. Структурный тип Ho^Ge^Q
I.I. 10. Структурный тип Sm^Ge^
1.1.11. Структурный тип ТЬ^Р^
1.1.12. Структурный тип Mn^Si^
I.I. 13. Структурный тип GeAl2Ga
I.I. 14. Структурный тип Mg6Cu16Sir
1.1. 15. Структурный тип CeNiSi
1.2. Некоторые структурные типы интерметаллических соединений с тригонально-призматической и икосаэдри-ческой координацией атомов меньшего размера
1.2.1. Структурный тип TiNiSi
1.2.2. Структурный тип Sc2CoSi2 / Zr2CoSi2 /
1.2.3. Структурный тип Hf^NigSi^ / Sc^Co2Si^ /
1.2.4. Структурный тип Сг^В^
1.2.5. Структурный тип
1.2.6. Структурный тип Hf3P
1.2.7. Структурный тип o-Ni^B^
1.2.8. Структурный тип Er^tfigSi^
1.2.9. Структурный тип Ru^Bg
1.2.10. Структурный тип u^Ni^Si^
1.2.11. Структурный тип Ce^CNioSi)^
1.2.12. Структурный тип Ce^NigSi^
1.2.13. Структурный тип y^qG&^GOj
1.2.14. Структурный тип NaZn^
1.2.15. Структурный тип AuZn^
1.2.16. Структурный тип Ec^Rh^Sn^^
2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Методика экспериментального исследования
2.1.1. Исходные компоненты
2.1.2. Приготовление сплавов и контроль их состава
2.1.3. Термическая обработка сплавов
2.1.4. Первый этап структурного анализа
2.1.5. Второй этап структурного анализа
2.1.6. Расшифровка и уточнение кристаллической структуры методом порошка
2.2. Кристаллическая структура нового бинарного германида иттрия
2.2.1. Кристаллическая структура соединения T^Ge^
2.3. Кристаллические структуры новых тернарных германидов редкоземельных металлов
2.3.1. Кристаллическая структура соединения La(M0j82Ge0j18)
2.3.2. Кристаллическая структура соединения y^Co^Ge^^
2.3.3. Кристаллическая структура соединения La^Hi^Ge^
2.3.4. Кристаллическая структура соединения i^NiGe
2.3.5. Кристаллическая структура La^NiGeg и родственных соединений
2.3.6. Кристаллическая структура соединения La^Ni^Geg
2.3.7. Кристаллическая структура соединения LaQNiGe^
2.3.8. Кристаллическая структура соединения TbCoGe
2.3.9. Кристаллическая структура соединения Tb2CoGe
2.3.10. Кристаллическая структура соединения Tb^Co^Ge^ 92 3. ОБСУВДЕШЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
3.1. К вопросу о систематике структурных типов, принадлежащих к двумерной неоднородной серии А1В2 - d -Ре
3.2. Особенности кристаллохимии других новых германидов редкоземельных металлов
3.2.1. Особенность кристаллической структуры соединения Y^Ge^
3.2.2. Особенности кристаллической структуры соединения LaQNiGe^
3.2.3. Особенности кристаллической структуры соединения Y^Co^Ge^ ^
3.2.4. Особенности кристаллической структуры соединения La2NiGe . НО
3.2.5. Особенности кристаллической структуры соединений Tb2CoGe2 , ТЪуЗо^е^ и TbCoGe . Ill
3.2.6. Анализ межатомных расстояний в структурах исследованных соединений
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