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числом углеродных атомов в цепи от 17 до 21 и расстоянием между карбоксильньпУ!и группами от 1 до 7 как в кислой, так и щелочной областях рН. 3.7. Флотация руды. дикарбоновыми кислотами апатитсодержащей Алкилдикарбоновые кислоты применялись при флотации апатита из апатито-нефелиновой руды в виде водных растворов их натриевых солей при концентрации 0.5-1.0 %. Флотация руды натриевыми солями дикарбоновых кислот С17-1, С16-2, С18-2, С20-2...
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