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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ.
ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.
Часть 1.1. Ион-содержащие макромолекулы.
§1.1.1. Полиэлектролитный и иономерный режимы.
§1.1.2. Основные физические факторы, влияющие на состояние ион-содержащих полимерных систем. а) Полиэлектролитный режим. б) Иономерный режим.
§1.1.3. Коллапс полиэлектролитных гелей.
§1.1.4. Теория набухания и коллапса полимерных гелей.
§1.1.5. Влияние образования ионных пар на коллапс геля.
§ 1.1.6. Взаимодействие гелей с мулътивалентными катионами.
Часть 1.2. Спектроскопические свойства ионов Еи(Ш) и Тв(Ш).
§1.2.1. Электронная конфигурация.
§1.2.2. Правша отбора и интенсивности.
§ 1.2.2. Люминесцентные свойства ионов Ей и ТЬ'+.
Часть 1.3. Европий (III) и тербий (III) как люминесцентные зонды.
§1.3.1. Люминесцентное титрование: Ей, ТЪ.
§1.3.2. Особенности перехода Еи(5Ио~?Ео).
§1.3.3. Определение количества молекул воды в первой координационной сфере.
§ 1.3.4. Перенос энергии.
§ 1.3.5. Использование флуоресценции РЗИ для изучения синтетических линейных полимеров.
ГЛАВА II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Часть 11.1. Объекты исследования.
Часть П.2. Методы исследования.
ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ.
Часть III. 1. Ионная агрегация в метаноле.
§111.1.1. Макроскопическое поведение гелей в метаноле.
§111.1.2. Стационарная люминесценция.
§111.1.3. Кинетическая люминесценция.
§111.1.4. Перенос энергии.
§111.1.5. Размер мулътиплетое.
§ III. 1.7. Заключение.
Часть III.2. Ионная агрегация в воде.
§111.2.1. Макроскопическое поведение гидрогелей.
§111.2.2. Стационарная люминесценция.
§1112.3. Кинетические измерения.
§ III.2.6. Квантовый выход люминесценции Еи3+.
§ III. 2.1. Распределение РЗИ внутри геля.
§111.2.8. Заключение.
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