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исследованы недостаточно. Методика квалиметрической экспертизы их состояния не разработана. Объект исследования - воздушная среда и бронзовые памятники С анкт-Петербурга. Предмет исследования - состояние воздушной среды и бронзовых памятников в городской среде. Цель работы — разработка комплексного методологического
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геоэкологического мониторинга состояния бронзовых памятников в городской среде: 6 -предложить квалиметрическую модель для оценки состояния медного сплава; -разработать определения памятников; -создать и разместить в Интернете базу данных по состоянию бронзовых памятников Санкт-Петербурга. 4.Провести бронзовых
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Введение

1. Мониторинг состояния памятников культурного наследия в 12 городской среде (обзор литературы)

1.1 Методология экологического мониторинга состояния 12 памятников

1.1.1 Общая схема структурной организации мониторинга (на 12 примере России)

1.1.2 Методика мониторинга состояния каменных памятников 17 в городской среде

1.2 Особенности разрушения бронзовых памятников

1.2.1 Коррозия металлов и сплавов

1.2.2 Патина на поверхности бронзовых памятников в 41 городской среде

1.2.3 Механизмы и факторы патинообразования на медных сплавах

2. Влияние деструктивных факторов на состояние бронзовых 72 памятников в городской среде

2.1 Модели для оценки влияния факторов риска на состояние 72 памятников

2.2 Мониторинг состояния воздушной среды в Некрополях музея 82 городской скульптуры (Санкт-Петербург)

2.2.1 Методика измерения

2.2.2 Результаты и их обсуждение

3. Мониторинг состояния бронзовых памятников в городской среде

3.1 Основные этапы экспертизы

3.2 Квалиметрическая оценка состояния художественных бронз 105 скульптурных памятников

3.2.1 Расчетная квалиметрическая модель

3.2.2 Апробация модели

3.3 Методы исследования патины с поверхности бронзовых 109 памятников в лабораторных условиях

3.4 Разработка и наполнение базы данных по состоянию 114 бронзовых памятников Санкт-Петербурга

4. Определение фазового состава патины на поверхности бронзовых 122 памятников спектрофотометрическим методом in situ

4.1 Спектры диффузного отражения (СДО) аналогов минералов 122 патины

4.1.1 Получение СДО эталонных образцов и их обработка

4.1.2 Результаты анализа особенностей СДО и рассчитанных 130 по ним характеристик аналогов минералов патины

4.2 Возможности определения фазового состава патины с 139 использованием спектров отражения и колориметрических характеристик эталонных образцов

4.2.1 Методика определения

4.2.2 Примеры определения

5. Патина на бронзовых памятниках Санкт-Петербурга по 158 результатам комплексного исследования

5.1 Натурное обследование и световая микроскопия

5.2 Рентгенофазовый анализ и ИК-спектроскопия

5.3 Сканирующая электронная микроскопия и локальный 176 рентгеноспектральный микрозондовый анализ

5.4 Биологические методы
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