Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте:
https://www.mydisser.com
Соколов, Иван Аристидович.
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ И ПРИРОДА ПРОВОДИМОСТИ МЕТАЛЛСОДЕРЖАЩИХ ХАЛЬКОГЕНИДНЫХ СТЕКОЛ : ДИССЕРТАЦИЯ ... КАНДИДАТА ХИМИЧЕСКИХ НАУК : 02.00.01. - ЛЕНИНГРАД, 1984. - 169 С. : ИЛ.
ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИкандидат химических наук Соколов, Иван Аристидович
ВВЕДЕНИЕ
I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1. Электрические свойства и строение стеклообразных сплавов
1.2. Электропроводность и строение стеклообразных сплавов, содержащих два щелочных катиона
1.3. Электропроводность бескислородных: (халькогенидных) стекол
II. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
2.1. Синтез стеклообразных сплавов
2.2. Определение плотности и микротвердости
2.3. Методы физико-химического анализа
2.4. Измерение электропроводности
2.5. Определение чисел переноса
2.6. Измерение электронной.составляющей проводимости
2.7. Определение коэффициентов диффузии
III. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 3.1. Стеклообразование и некоторые физико-химические свойства стекол псевдотройных систем AsSe^ g- - Ay - Си и AsSeI>5 - Agr - Tt
3.1.1. Стеклообразование в системе мышьяк - селен -серебро
3.1.2. Стеклообразование в системе мышьяк - селен
3.1.3. Стеклообразование в системе мышьяк - селен таллий
3.1.4. Стеклообразование в псевдотройных системах
AsSe1 5 - Ад- - Си и AeSej >5 - Ад- - Т
3.2. Электрические свойства стекол псевдотройных систем AsSe^ 5 - Ay - Си и AsSe^ g - Ag- - Tt.
3.2.1. Электрические свойства стекол системы мышьяк - селен - медь
3.2.2. Электропроводность и природа проводимости стекол системы мышьяк - селен - серебро
3.2.3. Электропроводность стекол системы мышьяк селен - таллий
3.2.4. Природа проводимости стекол разреза AsSe^ g- Ay
3.2.5. Электрические свойства и природа проводимости стекол систем AsSej g - Agp - Си и AsSe^ g - Ay - Tl.
3.3.1. Физико-химические свойства и природа проводимости тройных соединений AyAsXg (X - S, Se, Те).
3.3.2. Физико-химические свойства соединений TlAsX^ . . . ИЗ
3.3.3. Изменение физико-химических свойств и природы проводимости при эквивалентном замещении серебра на таллий в стеклообразном сульфиде мышьяка
3.3.4. Влияние примесей некоторых неметаллов на электрические свойства металлсодержащих халькогендцных стекол . 121 3.4.1. Влияние высокого гидростатического давления на ^электропроводность металлсодержащих халькогенидных стекол. Активационные объемы и объемы микропустот
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

