Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте:
https://www.mydisser.com
Гаджиев, Гаджи Рабаданович.
МОДИФИКАЦИЯ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ ТРЕТ.-БУТИЛГИДРОПЕРОКСИДОМ И КАРБОКСИЛСОДЕРЖАЩИМИ НЕПРЕДЕЛЬНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ : ДИССЕРТАЦИЯ ... КАНДИДАТА ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК : 02.00.06. - ВОЛГОГРАД, 1999. - 122 С. : ИЛ.
ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИкандидат технических наук Гаджиев, Гаджи Рабаданович
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ПРИВИТЫХ СОПОЛИМЕРОВ
1.1 .Анализ методов модификации резиновой крошки и оценка направлений ее использования
1.2. Синтез привитых сополимеров
1.2.1 .Метод передачи цепи
1.2.2.Окислительно-восстановительные системы
1.2.3.Синтез привитых сополимеров путем предварительного введения в макромолекулу групп распадающихся с образованием радикалов
1.2.4. Получение привитых сополимеров с помощью радиационного воздействия
1.3. Свойства и применение модифицированных полимеров
2. ХИМИЧЕСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ
2.1. Исследование взаимодействия трет.-бутилгидропероксида с резиновой крошкой
2.2. Исследование распада пероксидных групп, химически фиксированных
на полимерную матрицу крошки
2.1.2. Исследование особенностей окислительно - восстановительного распада пероксидированной крошки
2.3. Введения карбоксильных групп в полимерную матрицу резиновой крошки
2.3.1. Прививка акриловой, метакриловой кислоты к полимерной матрице резиновой крошки
2.4. Исследование кинетики привитой сополимеризации акриловой кислоты с пероксидированной крошкой
2.5. Присоединение малеинового ангидрида к резиновой крошке
2.6.Исследование прививки акролеина, акриламида, акрилонитрила к полимерной матрице резиновой крошки
2.7.Исследование сорбционных и ионообменных свойств модифицированной крошки
2.7.1.Термокинетика сорбции ионов меди карбоксилированной резиновой
крошкой
2.8.Исследование адгезионных свойств материалов на основе карбоксилированной резиновой крошки
3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
3.1 Объект исследования
3.2. Реагенты, используемые для модификации резиновой крошки
3.3. Синтезы модифицированной крошки
3.4. Методики кинетических исследований
3.5. Методы химического анализа
ВЫВОДЫ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ

