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ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИдоктор физико-математических наук Телепа, Владимир Тимофеевич
ВВЕДЕНИЕ
I. МАГНИТНАЯ ФАЗОВАЯ ДИАГРАММА ЛЕГКООСНОГО
АНТИФЕРРОМАГНЕТИКА. СПИН-ФЛОП ПЕРЕХОД
1.1. Введение.
1.2. Характер фазового перехода в легкоосном антиферромагнетике при Т = О в магнитном поле, параллельном оси легкого намагничивания
1.3. Фазовая диаграмма легкоосного антиферромагнетика в магнитном поле.
1.4. Обзор экспериментальных результатов по исследованию легк'оосных антиферромагнетиков во внешнем магнитном поле
1.5. Методика измерений, аппаратура
1.6. Кристаллическая и магнитная структура исследуемых антиферромагнетиков
1.7. Выращивание, отбор и ориентация монокристаллических образцов.
1.8. Фазовая диаграмма легкоосных антиферромагнетиков в переменных Н-Т ;
Си£?г'2£гО
1.9. Спин-флоп переход в легкоосных антиферромагнетиках
1.10.Температурная зависимость границ существования промежуточного состояния при спин-флоп переходе.
1.11.Магнитная фазовая диаграмма
I.II.I. Температурная зависимость поля СФ перехода
1.11.2. H - T диаграмма.
1Л1.3. Фазо вая диаграмма ( Сг A//J3 Jz Си в окрестности температуры Нееля
I.II.4. Эксперимент
Выводы.
2. ОРИЕНТАЦИОННЫЙ ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД В ЛЕГК00СН0М АНТИФЕРРОМАГНЕТИКЕ В НАКЛОННОМ ПОЛЕ.НО
2.1. Введение .НО
2.2. Фазовая диаграмма легкоосного АФМ в наклонном поле.
2.3. Основные состояния Л0 АФМ в наклонном поле
2.4. Температурная зависимость критических параметров СФ перехода.
Выводы.
3. ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ В РОМБИЧЕСКИХ АНТИФЕРРОМАГНЕТИКАХ
ПРИ ВЫСОКИХ ГИДРОСТАТИЧЕСКИХ ДАВЛЕНИЯХ.
3.1. Введение.
3.2. Методика и аппаратура.
3.3. Влияние давления на вид магнитной фазовой диаграммы легкоосных антиферромагнетиков
3.4. Теоретическая интерпретация закона соответственных состояний.
3.5. Влияние высокого гидростатического давления на величину области промежуточного состояния при спин-флоп переходе
3.6. Зависимость температуры Нееля в СиС^ от давления
Выводы.
4. МАГНИТОУПРУГИЕ И УПРУГИЕ СВОЙСТВА РОМБИЧЕСКИХ АНТИФЕРРОМАГНЕТИКОВ.
4.1. Введение.
4.2. Используемые экспериментальные методики
4.3. Упругие свойства ромбических антиферромагнетиков
4.4. Магнитоупругие взаимодействия.
4.5. Оценки магнитоупругих постоянных и величин эффектов, обусловленных магнитоупругим взаимодействием.
Выводы.
5. ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ СВОЙСТВА РОМБИЧЕСКИХ АНТИФЕРРОМАГНЕТИКОВ С ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ ДЗЯЛ0ШИНСК0Г0.
5.1. Введение.
5.2. Основные состояния и спектр АФМР ромбических антиферромагнетиков с взаимодействием Дзялошинского.
5.3. Антиферромагнитный резонанс
5.4. Влияние мощности высокочастотного поля на форму сигнала АФМР и его положение во внешнем магнитном поле.
Выводы.ччччччччччччччччч
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