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ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1.ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МИКРОКРИСТАЛЛОВ ГАЛОГЕНИДОВ СЕРЕБРА.
1.1. Природа фотографической чувствительности галогенидов серебра.
1.1.1. Кристаллическая структура галогенидов серебра.
1.1.2. Примесные дефекты.
1.1.3. Свойства границы раздела AgHal / раствора.
1.2. Химическая сенсибилизация.
1.2.1. Восстановительная сенсибилизация.
1.2.2. Сернистая сенсибилизация.
1.2.3. Органические химические сенсибилизаторы.
1.2.4. Сенсибилизация солями золота.
1.3. Спектральная сенсибилизация.
1.4. Скрытое изображение.
1.4.1. Теории образования скрытого изображения.
1.4.2. Минимальный размер центра скрытого изображения.
1.5.Химико-фотографическая обработка.
1.5.1 .Фотографическое проявление.
1.5.2.Механизмы фотографического проявления.
1.5.3. Поверхностное и глубинное проявление.
1.6. Гетероконтактные МК АдНа1 типа «ядро-оболочка».
1.6.1. Структура и способы получения МК «ядро-оболочка».
1.6.2.Галогенидный состав МК «ядро-оболочка».
1.6.3. Химическая сенсибилизация систем «ядро-оболочка».
1.6.4. Спектральная сенсибилизация систем «ядро-оболочка».
Резюме.
ГЛАВА 2. МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ.
2.1. Синтез галогенсеребряной эмульсии.
2.1.1 .Метод управляемой двухструйной кристаллизации.
2.1.2. Метод рекристаллизации особомелкозернистой эмульсии.
2.2. Электронная микроскопия.
2.2.1 .Определение гранулометрических характеристик.
2.2.2.Кристаллографический анализ.
2.2.3.Подготовка образцов для электронно-микроскопических исследований.
2.3. Седиментационный анализ.
2.4.Методика исследования адсорбции.
2.4.1. Подготовка образцов для проведения адсорбции.
2.4.2. Определение коэффициентов экстинции исследуемых адсорбатов.
2.4.3. Проведение адсорбции.
2.5. Химическая сенсибилизация.
2.5.1. Химическая сенсибилизация фотографических эмульсий с МК AgCl.
2.6. Спектральная сенсибилизация.
2.7. Сенситометрия и денситометрия.
2.8. Резольвометрия.
2.9.Спектрофотометри я.
2.10. Химико-фотографическая обработка.
2.11. Исследования стабильности центров СИ.
2.11.1. Общая методика.
2.11.2. Измерение геёох-потенциалов.
2.12. Технические характеристики используемых реактивов.
ГЛАВА 3.КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ И СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ ЭМУЛЬСИОННЫХ МИКРОКРИСТАЛЛОВ ХЛОРИДА СЕРЕБРА И ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ
СИСТЕМ НА ИХ ОСНОВЕ.
3.1. Кристаллизация МК AgCl.
3.1.2. Влияние скорости подачи растворов реагентов.
3.1.3. Влияние pAg синтеза и присутствия растворителей.
3.1.4. Влияние температуры синтеза.
3.1.5. Влияние продолжительности физического созревания.
3.1.6. Влияние молярной концентрации растворов реагентов.
3.2. Сенсибилизация эмульсионных МК AgCl.
3.2.1. Исследование адсорбции эталонного красителя.
3.2.2. Исследование конвертации поверхности МК AgCl иодидом
3.2.3. Сернистая сенсибилизация.
3.2.4. Сернисто-золотая сенсибилизация.
3.2.5. Сенсибилизация солями золота.
3.2.6. Химико-фотографическая обработка.
3.2.7. Выводы по разделу 3.2.
3.3.Возможности практического применения эмульсионных МК AgCl.
3.3.1. Фототехнические пленки для полиграфии.
3.3.2. Перспективы использования монодисперсных МК AgCl для фототехничеких материалов.
3.4.Эпитаксиальные системы на основе AgCl.
3.4.1. Кристаллизация Т-кристаллов AgBr с эпитаксами AgCl.
3.4.2. Кристаллизация кубических {100} МК AgBr с эпитаксами AgCl.
3.4.3. Химическая сенсибилизация эпитаксиальных систем.
Резюме.
ГЛАВА 4.СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ ЭМУЛЬСИОННЫХ МИКРОКРИСТАЛЛОВ
AgHal ОРГАНИЧЕСКИМИ СЕНСИБИЛИЗАТОРАМИ.
4.1 .Характеристики МК для исследования сенсибилизации.
4.2.Характеристики органических сенсибилизаторов.
4.3 .Результаты исследования.
Резюме.
ГЛАВА 5. МИКРОКРИСТАЛЛЫ AgHal ТИПА "ЯДРО-ОБОЛОЧКА" С
ГЛУБИННЫМИ ЦЕНТРАМИ СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ.
5.1 .Кристаллизация ядровых МК AgHal.
5.1.1. Галогенидный состав ядровых МК.
5.2.Создание примесных центров светочувствительности на поверхности
МК AgHal ядровой эмульсии.
5.2.1. Сернисто-золотая сенсибилизация.
5.2.2. Восстановительная сенсибилизация.
5.3. Стабилизация центров светочувствительности.
5.3.1. Исследование стабилизации ядровых МК.
5.3.2. Исследование влияния стабилизаторов на сенситометрические характеристики ядровой эмульсии.
5.4.Кристаллизация оболочек на ядровые МК.
5.4.1. Влияние кристаллизации оболочки на сенситометрические характеристики ядровой эмульсии.
5.4.2. Кристаллизация оболочек на стабилизированные ядровые МК.
5.4.3. Влияния стабилизаторов, адсорбированных на оболочке, на глубинные центры светочувствительности МК ядро-оболочка
5.5.Химико-фотографическая обработка эмульсионных МК ядро-оболочка с глубинными центрами светочувствительности.
5.5.1. Влияние стабилизаторов, введенных в проявляющий раствор, на эффективность глубинного проявления.
5.6. Спектральная сенсибилизация МК AgHal типа «ядро-оболочка»

