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Введение. $
1. Обзор литературы
1.1. Фазовый состав бинарных систем м2о-У2о5(м=мБ,езД1) и свойства ванадатов.
1.2. Системы MiSO^M^SaC^VaOs
1.3. Системы, содержащие ванадий в низшем валентном состоянии и механизм контактного процесса окисления диоксида серы.
1.4. Роль носителя в реакции окисления диоксида серы.
2. Методика эксперимента и оборудование. ^
2.1. Синтез образцов.
2.2. Микроскопический и рентгеновский методы фазового контроля
2.3. Методы Ж спектроскопии и электронного парамагнитного резонанса.
2.4. Термический анализ.
2.5. Методика измерения электросопротивления расплавов
3. Исследование систем, содержащих ванадий в высшем валентном состоянии
3.1. Системы MzO-VzOs
3.2. Система К^О ~ V2O5 ' SO
3.3. системы R6aO(Csa.O)\4Os~SO
3.4. Система Т£2 О-\4O5-SO3 .ЧЧ
3.5. Химическая природа трехкомпонентных соединении систем
3.6. Свойства оксосульфатованадатов (V) щелоч- 5*8 ных металлов и таллия (I)
3.7. Взаимодействие оксосульфатованадатов (V) щелочных металлов и таллия (I) с парами воды.
3.8. Синтез и свойства оксоселенатованадатов v) щелочных металлов.
4. Системы на основе ванадия (IV) и (Ml).7Н
4.1. Система К^О -"* SO3.
4.2. Оксосульфатованадаты (IV) рубидия, цезия и таллия
4.3. Системы МзО'^Оз""" SO3.
4.4. Взаимодействие оксосульфатованадатов (V) и оксоселенатованадатов (V) щелочных металлов с сернистым газом .92.
4.5. Исследование реакций, моделирующих процесс насыщения ванадиевых катализаторов серным ангидридом в условиях катализа
5. Изучение свойств активного компонента в жидко-фазном и стеклообразном состоянии
5.1. Электропроводность расплавов систем
M2S20?-^05('vl = K,Re,Csj .№
5.2. Система К^S^O? -V2O5- V^Oif в неравновесных условиях
6. Системы, моделирующие взаимодействие активного компонента и носителя в условиях протекания реакции окисления диоксида серы.
6.1. Система К20 -ViQs-SiQz.
6.2. Система К20~ Si O^-SOf .Ut
6.3. Система К20 ~ V^Os ~
6.4. Система К<>0 " ~S0$ .
6.5. Превращение оксидов кремния, алюминия, железа и кальция в результате контактирования с расплавленным активным компонентом

