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ВВЕДЕНИЕ.
I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ (СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ. СВОЙСТВА АБРАЗИВНЫХ И ПИГМЕНТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ СОЕДИНЕНИЙ ХРОМА (Ш) И НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЦЕССОВ ПОЛИРОВ .ШИЯ)
1.1. Физико-химические свойства оксида хрома (Ш).
1.2. Получение абразивного оксида хрома (Ш).
1.3. Получение пигментного оксида хрома (Ш).
1.4. Деформации, разрушение и трибохимические реакции в абразивно-полировочных процессах.
1.5. Свойства и синтез гидроксидов и оксогидроксидов хрома (Ш), используемых для получения для пигментных материалов.
1.6. Синтез пигментов на основе шпинелей.
Постановка задач исследования.
Объекты, методы исследования и реагенты.
И. МОДИФИЦИРОВАНИЕ АБРАЗИВНОГО ОКСИДА ХРОМА (Ш)
2.1. Метод определения химической абразивной активности материала.
2.2. Влияние модификаторов на образование твердых растворов, дисперсность, микроструктуру и полирующие свойства оксида хрома
III).
2.2.1. Планирование эксперимента при выборе модифицирующих ! добавок.
2.2.2. Влияние оксида кальция и диоксида циркония на полирующие свойства оксида хрома (III) и образование твердых растворов
2.2.3. Влияние оксидов лантана (Ш), иттрия (Ш) и церия (IV) на полирующие свойства и образование твердых растворов.
2.2.4. Влияние оксидов железа (Ш) и алюминия на полирующие свойства и образование твердых растворов.
Выводы.
III. МОДИФИЦИРОВАНИЕ ПИГМЕНТНОГО ОКСИДА ХРОМА (Ш)
3.1. Влияние оксидов бария, кадмия, цинка и кобальта (II) на оптические свойства оксида хрома.
3.2. Влияние оксидов алюминия, иттрия, церия на оптические свойства оксида хрома.
3.3. Квалиметрия цветовых и пигментных свойств.".
3.4. Синтез оксида хрома (III) с малым содержанием шестивалентного хрома. Л.
Выводы.
IV. МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ ГИДРОКСОКОМПЛЕКСОВ В СИНТЕЗЕ ПИГМЕНТОВ И АБРАЗИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
4.1. Синтез пигментов шпинельного типа ~
4.2. Кинетические закономерности образования шпинелей из аммонийных гидроксокарбонатов.
4.3. Синтез перламутровых пигментов на основе слюды и шпинелей,.
4.4. Синтез абразивных материалов на основе смешанных оксидов А1203 - Fe203 из аммонийных гидроксокарбонатов.
4.5. Влияние условий синтеза гидроксида хрома (Ш) на цветовые и пигментные свойства у-СЮОН.
4.6. Влияние технологических параметров на синтез у-СЮОН.
4.7. Кинетика и химизм образования у - СгООН.
4.8. Исследование условий кислотной обработки и сушки у - СгООН.
Выводы.
V. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛУЧЕНИЯ МОДИФИЦИРОВАННОГО ОКСИДА ХРОМА (Ш), КОБАЛЬТОВЫХ ПИГМЕНТОВ, ИЗУМ
РУДНОГО ХРОМОВОГО ПИГМЕНТА ~
5.1. Технология получения модифицированного оксида хрома (Ш).
5.1.1. Технология получения абразивного оксида хрома, модифицированного оксидом кальция
5.1.2. Технология получения оксида хрома, модифицированного оксидом кальция и диоксидом циркония.
5.1.3. Технология получения оксида хрома, модифицированного оксидом железа.
5.1.4. Технология получения светло-зеленого хромового пигмента.
5.2. Технология получения кобальтовых пигментов.
5.3. Технология получения изумрудного хромового пигмента.
Выводы.

