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Быдзан Антон Юрьевич. Закономерности усталостного разрушения дюралюмина Д16АТ, стали 20Х13 и ее композиций с Ni-Cr-B-Si-покрытиями на мезоуровне : Дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01, 01.04.07 : Томск, 2004 138 c. РГБ ОД, 61:04-5/3169
