Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:
http://www.mydisser.com/search.html

Федичкин Сергей Анатольевич. Исследование процесса обеднения конвертерного шлака никелевого производства восстановительно-сульфидирующими комплексами, содержащими алюминий : диссертация ... кандидата технических наук : 05.16.02.- Екатеринбург, 2005.- 171 с.: ил. РГБ ОД, 61 06-5/1209
