Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:
http://www.mydisser.com/search.html

Финько, Владимир Викторович. Разработка и исследование процесса получения полых ступенчатых валов и осей из трубных заготовок методом продольного редуцирования : автореферат дис. ... кандидата технических наук : 05.16.05 / Моск. гос. ин-т стали и сплавов.- Москва, 2000.- 20 с.: ил. РГБ ОД, 9 00-3/886-0
