Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:
http://www.mydisser.com/search.html

Арышенский Евгений Владимирович. Разработка методики расчета накопленной деформации при горячей раскатке колец ГТД с учетом междеформационных пауз : диссертация ... кандидата технических наук : 05.03.05 / Арышенский Евгений Владимирович; [Место защиты: Сам. гос. аэрокосм. ун-т им. С.П. Королева].- Самара, 2009.- 136 с.: ил. РГБ ОД, 61 10-5/539
