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Таволжанский, Станислав Анатольевич  	Разработка процесса непрерывного литья меднофосфорных припоев приведенным диаметром 3-6 мм с целью повышения качества и снижения трудоемкости их изготовления : диссертация ... кандидата технических наук : 05.16.04
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