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Курский Руслан Александрович. Формирование структуры гидридов в процессе сухого хранения ОЯТ в зависимости от эксплуатационных факторов и ее влияние на механические характеристики оболочек твэлов реакторов ВВЭР;[Место защиты: ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»], 2023
