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Кравченко Дмитрий Владимирович. Разработка процесса электроосаждения кадмиевых покрытий из сульфатно-аммонийного электролита в присутствии ЦКН-04 и ЦКН-04С: автореферат дис. ... кандидата Технических наук: 05.17.03 / Кравченко Дмитрий Владимирович;[Место защиты: ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»], 2018
