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Исследование процесса формирования ванны жидкого металла с целью снижения протяжённости переходной зоны при производстве многослойных слитков способом электрошлакового переплава Матвеева Мария Андреевна. [Место защиты:  «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»], 2025
