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Расчётно-экспериментальный метод построения уравнения роста усталостной трещины в металлах на основе оценки диссипации энергии в её вершине Вшивков Алексей Николаевич. [Место защиты:  Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук], 2025
