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Гайворонський Олександр Анатолійович. Технології відновлення наплавленням виробів залізничного транспорту з високоміцних сталей з вмістом вуглецю 0,55...0,75%.- Дисертація д-ра техн. наук: 05.03.06, НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона. - Київ, 2015.- 360 с. 
