Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:
http://www.mydisser.com/search.html

Мишин Владимир Михайлович. Разработка и применение критериев локального разрушения для оценки и разделения влияния охрупчивающих факторов сталей : диссертация ... доктора технических наук : 01.04.07 / Мишин Владимир Михайлович; [Место защиты: Центр. науч.-исслед. ин-т чер. металлургии им. И.П. Бардина].- Москва, 2007.- 309 с.: ил. РГБ ОД, 71 07-5/543
