Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:
http://www.mydisser.com/search.html

Миронов Сергей Юрьевич. Развитая пластическая деформация титана (Формирование субмикрокристаллической структуры и её влияние на деформационное поведение) : Дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 : Уфа, 2003 169 c. РГБ ОД, 61:04-1/263
